EBERHARD

Pionicre in Bau und Umweclz

Leistungserklarung

Nr. Leistungserklérung

LE-WE-GKg-001

1. Kenncode des Produkts 43520 | 43510 [ 43513
2. Natirliche Gesteinskérnungen rund ,Primar®
3. 0/16 0/32 0/32
Betonkies Betonkies | Betonkies
Kran/Pump | Kran Pump

4. Verwendungszweck des Produkts

Gesteinskdrnung fiir Betonproduktion

SN EN 12620 ,fir die Herstellung von Beton zur Verwendung in
Gebduden, Strassen und anderen Ingenieurbauwerken®

5. Hersteller

Weiacher Kies AG
Kieswerk Im Hard
CH-8187 Weiach

5. System zur Bewertung und Uberpri-
fung der Leistungsbesténdigkeit

2+

6.a) Harmonisierte Norm
Notifizierte Zertifizierungsstelle

SN EN 12620:2002 + A1:2008
VSS 70102:2025

&
suUGse ASMP

7. Erklérte Leistungen

Kenncode des Produkts 43520 43510 43513 ‘
Merkmale Leistung
Kornzusammensetzung Ga85 Ga85 Ga85 Ga85
Qualitdt Feinanteile erfillt erfillt erflllt erfullt
Kornform Flangegeben Flig Flio Flip
Kornrohdichte kg/dm3 2.68 2.68 2.68
Schttdichte t/m3 1.80 1.88 1.88
Feinanteile f11 fi1 f11 f11
Wassergeh. / Oberfachenfeu. | M.% 2-6 2-6 2-6
Ungeeignete Anteile (VSS 70115) UPangegeben UP;[O UP10 UP10
Freie Schichtsilikate (vss 70115) | fPHangeqeven | fPHs fPHs fPHs
Wasseraufnahme WA24 M.% 0.9 0.9 0.9
Wasserlésliche Chloride M.% <0.001 <0.001 <0.001
Saurel6sliches Sulfat ASo.s ASos ASgp.s ASoe
Wasserlosliches Sulfat 5S0.2 SSo.2 SSo.2 SSo.2
Schwefel Gesamt M.% <0.02 <0.02 <0.02
Typischer Siebdurchgang 0.063 3 3 3

0.125 6 5 5

0.25 14 10 10

1 30 23 23

2 40 29 29

4 52 38 38

8 71 49 49

16 99 70 70

32 100 96 96

45 100 100

NR = nicht relevant

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erkldrten Leistungen. Fir die Erstellung der Leis-
tungserkldrung im Einklang mit den einschlégigen Rechtsvorschriften ist allein die obengenan-pte Herstellerin

verantwortlich.

Giirkan Oerki

Verkaufsleiter EBIM
Eberhard Baustoffe

Oberglatt, 13.01.2026
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Michael Strauss
Leiter Qualitatssicherung
Eberhard Baustoffe




